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研究报告 

一株耐铅、锌、铬菌株的分离鉴定及其吸附能力 
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2 山东鲁南地质工程勘察院山东省地勘局第二地质大队  山东 济宁  272100 

摘  要：【背景】采矿带来的土壤重金属污染问题对生态环境和人类健康产生了极大的危害，因此矿

区重金属污染问题亟待解决。生物修复法成本低、资源广、没有二次污染，是修复土壤重金属污染

的有效途径。【目的】以山东省曲阜市某煤矸石山周围土壤为材料，采用平板划线法分离筛选一株同

时对铅、锌、铬有高耐性且吸附能力强的菌株。【方法】通过形态学特征、生理生化鉴定、分子生物

学方法鉴定菌种；采用原子吸收分光光度计测量各重金属的浓度。【结果】鉴定菌株为蜡状芽孢杆菌

(Bacillus cereus)，命名为 Bacillus cereus MZ-11。菌株 MZ-11 在 pH 为 5.5−8.5、温度为 15−45 °C、NaCl

质量分数为 2%−8%时可正常生长。菌株 MZ-11 最高耐铅、锌、铬浓度高达 1 000、1 200、1 600 mg/L。

在培养基中铅、锌、铬 3 种重金属浓度分别为初始浓度(含 Pb2+、Zn2+、Cr6+浓度分别为 50、60、80 mg/L)、

初始浓度的 5 倍、10 倍、20 倍的条件下，MZ-11 对 Cr6+和 Zn2+的吸附比例则随浓度的提高逐渐增大，

吸附百分比均在 98%−99%以上。对 Pb2+的吸附比例有一个最高值，并且 Pb2+的浓度为初始浓度的

5 倍时，MZ-11 对 Pb2+的吸附比例达最大值 97.01%。【结论】菌株 MZ-11 对铅、锌、铬有高耐性和较

好的吸附能力，为生物法修复矿区复合重金属污染和矿区生态环境提供了有力的理论支持。 

关键词：耐铅锌铬菌株，菌株鉴定，蜡状芽孢杆菌，吸附能力 
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Abstract: [Background] The problem of heavy metal pollution caused by mining has caused great harm 
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to the ecological environment and human health. Therefore, the problem of heavy metal pollution in 
mining areas needs to be solved urgently. Biological remediation method has low cost, wide resources 
and no secondary pollution. It is an effective way to remediate soil heavy metal pollution. [Objective] 
Using the soil around a coal gangue mountain in Qufu city, Shandong province as a material, a strain 
with high tolerance to lead, zinc, and chromium and strong adsorption capacity was separated and 
selected by the flat line method. [Methods] Morphological characteristics, physiological and 
biochemical identification, and molecular biology methods were used to identify the strain. The 
concentration of each heavy metal was measured by an atomic absorption photometer. [Results] The 
identified strain was Bacillus cereus, named Bacillus cereus MZ-11. The strain MZ-11 can grow 
normally when the pH was 5.5−8.5, the temperature was 15−45 °C, and the NaCl mass fraction was 
2%−8%. The strain MZ-11 had the highest resistance to lead, zinc and chromium up to 1 000, 1 200 and 
1 600 mg/L. The three heavy metal concentrations of lead, zinc, and chromium in the medium were the 
initial concentration (containing Pb2+, Zn2+, and Cr6+ at 50, 60, and 80 mg/L, respectively), and the 
initial concentration was 5 times, 10 times, and 20 times. As the concentration increased, the adsorption 
ratio of strain MZ-11 to Cr6+ and Zn2+ gradually increased, and the adsorption percentages were all 
above 98%−99%. Under the condition that the Pb2+ concentration was 5 times the initial concentration, 
the adsorption ratio of MZ-11 to Pb2+ reached the maximum 97.01%. [Conclusion] Strain MZ-11 has 
high tolerance to lead, zinc and chromium and good adsorption capacity, which provides strong 
theoretical support for bioremediation of heavy metal pollution in the mining area and ecological 
environment of the mining area. 

Keywords: Lead zinc chromium resistant strains, Strain identification, Bacillus cereus, Adsorption capacity 

采矿为地区和国家经济发展提供重要的能源

资源，为人类带来了巨大的经济效益，但矿业开发

所造成的土壤重金属污染问题日益凸显[1]，常年露

天堆放的煤矸石已成为矿区重要的重金属污染来

源之一[2]。矿山土壤重金属含量过高，易通过风蚀

雨淋扩散，加之重金属的富集和生物放大作用，对

周围的生态环境和人类生产活动产生严重威胁；因

此，如何合理修复废弃矿山土壤已成为当前亟待解

决的问题[3]。 

目前重金属污染土壤的修复包括物理修复、化

学修复和生物修复。物理修复方法主要包括深耕换

土、客土、翻土、电动力修复法、热解吸技术、热

处理法等；化学修复方法主要包括溶剂萃取法、化

学淋洗、氧化法、还原法、钝化技术、施加改良剂

以及电动力学修复等[4]；生物修复技术是利用生物

(包括动物、植物和微生物)的代谢功能对污染物进

行吸收、降解、转化或者清除，实现环境净化和生

态恢复[5]。生物修复与物理、化学修复方法不同，

相对于其他两种方法来说，生物修复技术更适合推

广，原因在于其成本低廉、资源广泛、不存在二次

污染等特点[6]。生物修复中微生物修复是修复重金

属污染土壤的一项有前景的技术[7]。从重金属污染

区分离筛选本土微生物能有效提高生物修复的效

率[8]。已有一些研究报道了微生物对重金属的修复

及耐性机理。如：陈兰洲等[9]从重金属污染土壤中

筛选出一株在酸性条件下对 Pb2+有良好去除效果的

芽孢杆菌(Bacillus sp.) Z-y3，该菌株主要通过表面

静电吸附、离子交换、产碱沉淀等方式，利用胞外

蛋白多聚物、多糖的羟基和氨基结合重金属 Pb2+，

并形成难溶晶体，从而达到吸附重金属 Pb2+的效果；

李如意[10]从湖南省株洲市某冶炼厂周围重金属污

染土壤中分离出一株新的耐受 Mn2+的普罗威登斯

菌属(Providencia sp.)细菌菌株，该菌株主要通过细

胞外氧化、细胞外吸附和细胞内积累对 Mn2+进行生

物吸附。微生物的耐受机理主要有微生物表面吸

附，通过细胞表面带负电的化学基团与重金属离子

进行快速吸附[11]、微生物与重金属形成络合物，降

低移动能力等。目前的研究大多局限于对某一单一
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金属的去除，但是面对现实的重金属污染，单一有

抗性的菌株对重金属污染的治理存在较大的局限

性。因为菌株对于重金属具有交叉抗性[12]，所以筛

选出对复合金属有高耐性的菌株是微生物法修复

煤矸石山复合重金属污染的关键。 

本研究从曲阜市某煤矸石山重金属污染的土

壤中分离筛选得到一株同时对重金属铅、锌、铬具

有吸附富集作用的高耐性菌株，利用形态学和分子

生物学方法对菌株进行鉴定，并研究菌株的生长特

性、重金属耐受性、吸附能力，以期为将来应用于

矿区土地复垦和生态修复提供重要的理论依据和

菌种资源[13]。 

1  材料与方法 

1.1  材料 

1.1.1  土样采集 

土样采集于山东省曲阜市某煤矸石山周围的

土壤。以煤矸石山为中心分别在距矸石山 20、50、

100 m 的圆周上采样。每个圆周均设 5 个采样点，

采样深度为土壤表层 0−20 cm。将采集的土样放入

灭菌的样品袋中，并对样品袋进行编号。取部分样

品用于实验，其余放入冰箱(4 °C)储存备用。 

1.1.2  培养基 

牛肉膏蛋白胨固体培养基(g/L)：牛肉膏 5.0，

蛋白胨 10.0，NaCl 5.0，琼脂 15−20，调节 pH 7.0−7.5。

LB 培养基(g/L)：胰蛋白胨 10.0，NaCl 10.0，酵母

提取物 5.0，调节 pH 7.0−7.2。筛选培养基：向 LB

培养基加入一定量的 Pb(NO3)2 溶液、K2Cr2O7 溶 

液和 ZnCl2 溶液，使其达到具体实验所要求的离子

浓度。 

1.1.3  主要试剂和仪器 

细菌基因组 DNA 提取试剂盒、PCR 试剂，

天根生化科技(北京)有限公司。原子吸收分光光

度计，北京普析通用仪器有限责任公司；紫外可

见分光光度计，岛津公司；扫描电子显微镜，Carl 

Zeiss 股份有限公司；温控摇床，上海一恒科学仪

器有限公司；精密 pH 测量器，Mettler Toledo (上

海)有限公司。 

1.2  方法 

1.2.1  耐铅、铬、锌菌株分离与纯化 

将土壤样品放入 28 °C 恒温培养箱中培养驯化

2 d，取驯化后的土样 1 g 溶于含 99 mL 无菌蒸馏水

并带有玻璃珠的三角瓶中，于 28 °C、150 r/min 振

荡培养 24 h，让微生物大量生长，从而达到富集的

目的。静置后取上清液进行梯度稀释，取 10−5、10−6、

10−7 稀释度的样液 0.1 mL，涂布于含 Pb2+、Cr6+、

Zn2+质量浓度为 10、16、12 mg/L 的牛肉膏蛋白胨

培养基平板上，每个梯度设 3 个平行，37 °C 下恒

温培养 24 h，获得单菌落。挑选长势好、菌落饱满

的菌株依次反复划线纯化培养。然后逐次提高重金

属的浓度，直至在牛肉膏蛋白胨培养基中重金属

Pb2+、Cr6+、Zn2+浓度增加为 50、60、80 mg/L，依

次接种到重金属浓度更高的固体平板上培养，挑选

耐重金属能力最强的单菌落在平板上划线转接 3 次

以上进行菌种纯化[14]，并挑选长势好、菌落饱满的单

菌落接种到试管斜面培养基上，编号 MZ-1−MZ-12。 

1.2.2  菌株初筛与复筛 

将分离出的 12 个单菌落经扩大培养后同时接

种到筛选培养基中，筛选培养基中含 Pb2+、Zn2+、

Cr6+的浓度分别为 50、60、80 mg/L。观察菌株的生

长状况，每种菌株设置 3 个重复，不添加重金属离

子的 LB 培养基为空白培养基，即对照。 

最终选定生长旺盛的 6 株菌株进行复筛，在

筛选培养基(Pb2+、Zn2+、Cr6+的浓度分别为 50、

60、80 mg/L)中 37 °C 下恒温培养 24 h 后，4 °C、

1 250 r/min 离心 10 min 取上清，原子吸收分光光

度计测其吸光度(Abs)，每个菌株设置 3 个重复。

计算出各金属离子的吸附率，筛选出对 3 种金属

离子均有较高吸附率的菌株 MZ-11 进行下一步的

研究实验。 

1.2.3  MZ-11 的鉴定 

(1) 形态学观察 

在牛肉膏蛋白胨平板上观察细菌的菌落形态，

利用革兰氏染色法在油镜下观察菌体形态，将芽孢

染色后观察芽孢。将纯化好的菌株 MZ-11 转接至
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LB 固体培养基，在 30 °C 无菌条件下培养 24 h 左

右。挑取菌株 MZ-11，以无菌水洗涤多次。菌体先

用 3%的戊二醛固定、漂洗，再用 1%的锇酸固定，

最后用乙醇脱水。临界点干燥、粘台、喷金，在扫

描电子显微镜下观察[15]。 

(2) 生理生化特征测定 

对筛选出的细菌进行葡萄糖氧化发酵试验、氧

化酶试验、蔗糖水解试验、乙酰甲基甲醇试验、甲

基红(M.R.)试验、H2O2 酶试验、产 H2S 试验、吲哚

产生试验、硝酸盐还原试验等生理生化反应，具体

方法及步骤参照《伯杰氏细菌鉴定手册》(第 8

版)[16]，并使用一株蜡状芽孢标准菌株作为参考菌。 

(3) 16S rRNA 基因检测 

用细菌基因组试剂盒提取 DNA，细菌 16S rRNA

基因通用引物为 27F (5′-AGAGTTTGATCCTGGC 

TCAG-3′)和 1492R (5′-CTACGGCTACCTTGTTAC 

GA-3′)。PCR 反应体系(50 μL)：27F (10 μmol/L)    

1 μL，1 492R (10 μmol/L) 1 μL，DNA 模板 2 μL，

2×PCR Mix 25 μL，ddH2O 21 μL。PCR 反应条件：

95 °C 10 min；95 °C 30 s，58 °C 30 s，72 °C 1.5 min，

共 34 个循环；72 °C 15 min；16 °C 10 min[17]。PCR

反应结束后，将获得的产物交由生工生物工程(上海)

股份有限公司进行鉴定测序。将测序完成的 16S 

rRNA 基因通过 BLAST 检索 GenBank 中的核酸序

列进行同源性比对，下载 BLAST 比对序列相似性

较高的菌株序列，利用 ClustalW 进行比对，用 Phylip

软件构建系统发育进化树。 

1.2.4  MZ-11 的生长特性研究 

(1) 生长曲线测定 

将菌株活化 24 h 后按照 3%的接种量接种到牛

肉膏蛋白胨培养基中，设置 3 个平行，37 °C 下培

养，每隔 2 h 测定使用紫外分光光度计在 600 nm 处

测定 OD600 值。根据测定结果的平均值绘制菌株

MZ-11 的生长曲线图。 

(2) pH、温度、盐离子浓度对菌株 MZ-11 生长

的影响 

将菌株 MZ-11 进行活化 24 h 后，以 3%的接种

量接种至盛有 100 mL LB 液体的 150 mL 锥形瓶

中，不同 pH、温度和盐度条件下对其进行振荡  

(150 r/min)培养[18]，培养 24 h 后测定 OD600 并绘制

pH、温度、盐度与 OD600 的关系图。其中实验温度

划分为 5、15、25、37、45、55 °C 共 6 个梯度；设

置 pH 值为 4.5、5.5、6.5、7.5、8.5、9.5 共 6 个梯

度；设置 NaCl 质量分数 2%、3.5%、5%、6.5%、

8%、9.5%共 6 个梯度。以未接种的牛肉膏蛋白胨液

体培养基作为空白对照，每个处理设置 3 个平行。 

1.2.5  MZ-11 对铅、锌、铬的耐受性分析 

将获得的高耐性菌株 MZ-11 经过牛肉膏蛋白

胨固体培养基(不含铅、锌、铬)传代 10 次培养后，

再转入相应铅、锌、铬浓度的牛肉膏蛋白胨固体培

养基上传代培养 10 次，观察培养基上菌株 MZ-11

的生长状况。培养温度均为 37 °C。 

1.2.6  MZ-11 对 Pb2+、Zn2+、Cr6+的吸附能力研究 

将菌株 MZ-11 转接到 LB 培养基中，37 °C、  

150 r/min 条件下培养 24 h 制备种子液。将 1 mL 种

子液加入到 9 mL 含重金属初始浓度(Pb2+：50 mg/L；

Zn2+：60 mg/L；Cr6+：80 mg/L)的 1、5、10、20 倍

的液体培养基中，在同样条件下振荡培养 12 h 后，

于 4 °C、13 000 r/min 条件下离心 10 min，用原子

吸收分光光度计测量离心所得的上清液中各重金

属的浓度。挑取 MZ-11 单菌落转到 LB 培养基中，

37 °C、150 r/min 恒温培养 24 h，13 000 r/min 离心

5 min 收集菌体，用去离子水清洗 3 次，冷冻干燥

后研磨过筛，置于干燥器中保存备用，以灭活菌体

组为对照组，每个浓度设置 3 个平行。根据结果计

算吸附率，根据吸附率得出菌株 MZ-11 对铅、锌、

铬的吸附能力结论。计算公式如下所示： 

P=
0 e

0

( ) 100C C

C

 
 

式中，C0 为 Pb2+、Zn2+、Cr6+的初始浓度(mg/L)，

Ce 为吸附平衡后 Pb2+、Zn2+、Cr6+的浓度(mg/L)。   

将吸附 500 mg/L Pb2+、600 mg/L Zn2+、800 mg/L 

Cr6+后的菌体进行前处理后，利用 SEM-EDS 组合

对样品进行面扫描，观察吸附后菌体表面的微观特
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征和元素分布情况，电子束在试样表面扫描时，元

素在试样表面的分布能在屏幕上以亮度(彩色)分布

显示出来(定性分析)，亮度越亮，说明元素含量越高。 

2  结果与分析 

2.1  耐铅、锌、铬菌株的筛选 

通过菌种多次划线纯化，24 h 后在平板上挑取

分离长势良好、生长丰满的 12 个细菌单菌落，在

筛选培养基中 MZ-1、MZ-3、MZ-4、MZ-7、MZ-8、

MZ-12 正常生长，MZ-2、MZ-5、MZ-6、MZ-9、

MZ-10、MZ-11 生长旺盛，因此选择 MZ-2、MZ-5、

MZ-6、MZ-9、MZ-10、MZ-11 进行复筛。 

菌株 MZ-2、MZ-5、MZ-6、MZ-9、MZ-10、

MZ-11 对 Pb2+、Zn2+、Cr6+的吸附率如图 1 所示。

由菌株的复筛结果明显可以看到 6 株菌对 Pb2+和

Zn2+均有非常高的吸附率，而 MZ-2、MZ-5、MZ-6、

MZ-9、MZ-10 对 Cr6+的吸附效果较差，吸附率均

只在 40%左右，只有 MZ-11 对 Pb2+、Zn2+、Cr6+

这 3 种重金属离子的吸附率均达到了 90%以上。综合

以上结果，选定菌株 MZ-11 作为进一步研究的对象。 

2.2  MZ-11 的鉴定 

2.2.1  形态学和生理生化鉴定 

对分离筛选得到的菌株 MZ-11 进行形态学观察

和生理生化实验，在 37 °C 下培养，菌株 MZ-11 表现

为边缘整齐，圆形凸起，不透明的米白色菌落，革兰

氏染色呈阳性，光学显微镜(图 2)和扫描电镜(图 3) 

 
 

图 1  菌株对 Pb2+、Zn2+、Cr6+的吸附情况 
Figure 1  Adsorption of Pb2+, Zn2+, Cr6+ by strains  
 
 

 
 

图 2  光镜下菌株 MZ-11 的形态(1 000×) 
Figure 2  Morphology of strain MZ-11 under light 
microscope (1 000×) 

 

 
 

图 3  菌株 MZ-11 的扫描电镜图 
Figure 3  Scanning electron micrograph of strain MZ-11 
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下观察为长杆状，芽孢中生或者端生，大小为

(0.5−0.8) μm×(1.6−1.8) μm。参照《伯杰氏细菌鉴定

手册》(第 8 版)对菌株 MZ-11 进行的生理生化试验

结 果 如 表 1 所 示 ， 与 参 考 菌 株 蜡 状 芽 孢 杆 菌

HJJ2-5[19](一株由吉林农业大学水产实验室保存的

蜡状芽孢杆菌)的生理生化实验结果基本一致。 

2.2.2  MZ-11 的 16S rRNA 基因序列分析 

菌株 MZ-11 的 16S rRNA 基因特异序列为

1 477 bp (GenBank 登录号为 MT512571)，通过

BLAST 检索 GenBank 中的核酸序列进行比对，结

果表明该菌株与 Bacillus cereus (MT323229)的相似

性达到 99.57%。结合菌株的形态特征和生理生化指

标测定结果，鉴定菌株 MZ-11 为蜡状芽孢杆菌

(Bacillus cereus)，并命名为 Bacillus cereus MZ-11 

(MT512571)。基于 16S rRNA 基因序列构建的该菌

株的系统发育树如图 4 所示。 

表 1  菌株 MZ-11 的生理生化特性 
Table 1  Physiological and biochemical characteristics of 
strain MZ-11 
项目 

Items 

MZ-11 Bacillus cereus  
HJJ2-5 

Gram stain  + + 

V-P + + 

M.R. + + 

Sucrose + + 

Nitrate (reduction) + + 

Hydrogen sulfide  − − 

H2O2 enzyme + + 

Indole production  − − 

Glucose oxidative fermentation + + 

Gelatin liquefaction + + 

Inositol − − 

Spore staining +  

注：+：阳性；−：阴性. 
Note: +: Positive; −: Negative. 

 
 

 
 

图 4  菌株 MZ-11 的系统发育树 
Figure 4  Phylogenetic tree of strain MZ-11 

注：括号中序号：菌株登录号；分支点上的数字：Bootstrap 支持率；标尺刻度 0.02：序列差异的分支长度. 
Note: Numbers in parentheses: The sequence accession number; Numbers in each branch points: The percentages supported by bootstrap; 
Bar=0.020: Nucleotide divergence. 
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2.3   MZ-11 的生长特性 

2.3.1  MZ-11 的生长曲线 

菌株 MZ-11 的生长曲线如图 5 所示。从图 5 中

可以看出，在最初的 12 h 内 OD600<0.1，菌株生长

非常缓慢，处于停滞期，是对环境的适应阶段；随

着培养时间的延长，菌株生长速度明显加快，在  

12 h 后进入对数期，菌株进行大量的生长和繁殖，

并于 24 h 时达到最大值，OD600 为 0.84；24 h 后逐

渐进入稳定期，24−44 h 内菌株稳定生长；菌株大

致在 44 h 时 OD600 开始下降，进入衰亡期。根据菌

株 MZ-11 的生长曲线，结合前面筛选试验中 MZ-11

对重金属离子的吸附效果，可以大致确定在后面的

吸附实验中，所需菌株的培养时间大约为 24 h，因

为此时菌株的生长速率最大、生物活性最高，对重

金属的吸附去除效果相对最好。 

2.3.2  环境因子对 MZ-11 生长的影响 

对菌株培养 pH、温度、盐离子浓度进行试验

的结果如图 6 所示。 

pH 值的变化会影响菌株的生长速度，并且改

变菌株的代谢途径及细胞结构[20]。由图 6A 可知，

菌株 MZ-11 对 pH 的适应范围比较宽，菌株 MZ-11

在 pH 值为 5.5−8.5 内正常生长，随着 pH 逐步升高，

菌株生长量逐渐增加，在 pH 值为 7.5 时 OD600 达到

最大 0.985，最适生长范围为 6.5−8.5，由此可知， 

 
 

图 5  菌株 MZ-11 的生长曲线 
Figure 5  Growth curve of strain MZ-11 
 

菌株 MZ-11 对环境 pH 变动有较强的适应能力。许

有燊等[21]筛选得到的芽孢杆菌(Bacillus sp. strain 

YS-1)最适 pH 范围为 6.5−8.5，这与本实验的研究

结果相似。 

温度是影响微生物生存生长和繁殖的重要环

境因子之一。由图 6B 可知，菌株 MZ-11 在温度

15−45 °C 内生长良好，随着温度的升高，菌株生长

量逐渐升高，在 25 °C 时达到最大值 0.986，温度低

于 5 °C 和高于 55 °C 时菌株 MZ-11 生长受到限制，

温度过高或过低条件下，菌株 MZ-11 生长的差异性

主要是由于过高的温度导致蛋白质或核酸变性失

活，而过低的温度会使酶活力受到抑制，导致细胞 

 

 
 

图 6  不同环境因子对菌株 MZ-11 生长的影响 
Figure 6  The effect of different environmental factors on the growth of strain MZ-11 
注：A：pH 对菌株 MZ-11 生长的影响；B：温度对菌株 MZ-11 生长的影响；C：盐离子浓度对菌株 MZ-11 生长的影响. 
Note: A: Effect of pH on the growth of strain MZ-11; B: The influence of temperature on the growth of strain MZ-11; C: Effect of salt ion 
concentration on the growth of strain MZ-11. 
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新陈代谢活动减弱[22]。宋莉莎等[23]筛选到的甲基营

养型芽孢杆菌在 10−45 °C 时正常生长，与本实验的

结果相似。 

盐离子浓度会影响菌株的新陈代谢。由图 6C

可知，NaCl 质量分数为 2%−8%时均可正常生长，

这与倪鑫鑫等[24]的研究结果相同，NaCl 质量分数

为 2%时菌株生长最好，OD600 达到了 0.987，NaCl

质量分数≥9.5%时菌株不能正常生长。盐离子作为

菌株生长的必需元素，过低或过高都会对正常的新

陈代谢产生不利的影响，过低对菌株生长产生抑制

作用，过高会使菌株大量失水而发生死亡，菌株的

生长同样会受到抑制。 

2.4   MZ-11 对铅、锌、铬的耐受性分析结果 

在 37 °C 的培养条件下，各浓度下菌株 MZ-11

的生长状况如表 2 所示。在牛肉膏蛋白胨培养基培

养的 10 代和转入相应重金属浓度的牛肉膏蛋白胨

培养基上传代培养的 10 代均正常生长。菌株 MZ-11

在 1−20 倍初始浓度(含 Pb2+、Zn2+、Cr6+浓度分别 
 

表 2  菌株 MZ-11 在不同重金属离子浓度下的生长状况 
Table 2  Growth status of strain MZ-11 under different 
heavy metal ion concentrations 
重金属离子 

Heavy metal ion 

重金属离子浓度 

Heavy metal ion concentration 
(mg/L) 

生长状况 

Growth 
status 

Pb2+ 
 
 
 

50 + 

250 + 

500 + 

750 + 

1 000 + 

1 050 − 

Zn2+ 
 
 
 

60 + 

300 + 

600 + 

900 + 

1 200 + 

1 260 − 

Cr6+ 
 
 
 

80 + 

400 + 

800 + 

1 200 + 

1 600 + 

1 680 − 

注：+：正常生长；−：不生长. 
Note: +: Normal growth; −: No growth. 

为 50、60、80 mg/L)培养的条件下，与没有任何重

金属离子条件下培养的菌株生长状况基本没有差

异。菌株 MZ-11 最高耐铅、锌、铬浓度达到了 1 000、

1 200、1 600 mg/L。 

2.5  MZ-11 对 Pb2+、Zn2+、Cr6+吸附能力研究  

结果 

菌株 MZ-11 (活)的吸附能力研究结果如图 7 所

示，菌株 MZ-11 对 Cr6+和 Zn2+的吸附率随浓度的提

高逐渐增大，吸附率均在 98%−99%以上，表现出

较好的吸附能力；对 Pb2+的吸附率在初始浓度的 5 倍 

(Pb2+、Zn2+、Cr6+的浓度为 250、300、400 mg/L)

时有最大值 97.25%，在 20 倍时明显降低，几乎不

吸附 Pb2+，但是对 Zn2+、Cr6+仍表现出较高的吸附

能力，这可能是由于 Pb2+吸附活性位点被覆盖，菌

体与重金属离子不能充分结合利用，导致菌体吸附

量降低[25]；菌株 MZ-11 在初始浓度的 10 倍(Pb2+、

Zn2+、Cr6+的浓度为 500、600、800 mg/L)时对 Pb2+、

Zn2+、Cr6+均表现出较强的吸附能力，去除率达到

了 97.01%、98.79%、98.90%。对照组的吸附效率

如图 8 所示，灭活菌株对 Pb2+、Zn2+、Cr6+仍具有

一定的吸附能力，但吸附效率在不同浓度梯度下均

明显低于有活性的菌株 MZ-11，所以有活性的菌株

MZ-11 为生物吸附研究的重点。利用 SEM-EDS 组

合，通过面扫描可以看到扫描区域内元素的分布特 

 

 
 

图 7  菌株 MZ-11(活)对 Pb2+、Zn2+、Cr6+的吸附率 
Figure 7  Adsorption rate of strain MZ-11 (live) to Pb2+, 
Zn2+, Cr6+ 
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征，包括各种元素的位置和相对多少，不同颜色代

表不同的元素，颜色分布即代表元素分布，分布密

集代表元素含量高，分布稀疏代表元素含量低。吸

附重金属后菌体表面元素分布如图 9 所示，粉色、

青绿色、蓝色分别代表铅、锌、铬，明显看出在菌

株的表面有大量的铅、锌、铬元素的分布，说明菌

株 MZ-11 对 3 种金属均有很强的胞外吸附作用。 

3  讨论与结论 

本研究从曲阜市某煤矸石山周围的土壤中分

离纯化得到一株对铅、锌、铬有高耐性的细菌，通

过形态学特征、生理生化反应和分子生物学方法鉴 

 

 
 

图 8  菌株 MZ-11 (死)对 Pb2+、Zn2+、Cr6+的吸附率 
Figure 8  Adsorption rate of strain MZ-11 (dead) to Pb2+, 
Zn2+, Cr6+ 

 

 
 

图 9  MZ-11 吸附重金属后扫描电镜图 
Figure 9  Scanning electron micrograph of heavy metal 
adsorbed by MZ-11 

定为蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus)，命名为 Bacillus 

cereus MZ-11。对菌株的生长特性进行了研究，菌

株在 pH 为 5.5−8.5、温度为 15−45 °C、NaCl 质量

分数为 2%−8%时均可正常生长。菌株 MZ-11 的生

理特性可以使其很好地适应重金属污染的环境，对

修复复合重金属污染的矿区有良好的应用前景，也

为未来进一步研究微生物-植物联合修复提供了珍

贵的物质资源基础。 

关于微生物修复重金属污染土壤，国内外已有

较多研究，但对于“复合耐性”微生物的研究和应用

比较少见，包红旭等[26]曾分离出一株吸附复合重金

属 离 子 的 胶 质 芽 孢 杆 菌 (Bacillus mucilaginosus 

Krassilnikov) BHX-71，其对初始浓度分别为 15、10、

15 mg/L 的 Pb2+、Zn2+、Cu2+的吸附率分别可达到

97.3%、85.5%、64.7%，当溶液中 Pb2+、Zn2+浓度

分别大于 30 mg/L、20 mg/L 时其吸附效果随之变

差。菌株 MZ-11 在 Pb2+、Zn2+、Cr6+的浓度为 500、

600、800 mg/L 时去除率达到了 97.01%、98.79%、

98.90%，菌株 MZ-11 对复合重金属的吸附效果远远

强于胶质芽孢杆菌 BHX-71。目前报道的多为耐单

一重金属的菌株的筛选。张晓倩等[27]分离得到的一

株红假单胞菌 gh32 对 Cu2+的耐性为 3 mmol/L  

(192 mg/L)；姜蒙等[28]筛选得到的解淀粉芽孢杆菌

(Bacillus amyloliquefaciens)、地衣芽孢杆菌(Bacillus 

licheniformis)、沙福芽孢杆菌(Bacillus sonorensis)对

Cr6+的耐性为 2 mmol/L (约 104 mg/L)；Jeong 等[29]

从尾矿土中分离到一株新型产孢霉甲杆菌 EM2，抗

Pb2+的浓度为 800 mg/L。目前对复合重金属有高耐

性的微生物的报道较为罕见，其中对铅、锌、铬均

有很高耐受性的菌株更为罕见。本研究分离筛选得

到的菌株 MZ-11 对铅、锌、铬的耐受浓度高达 1 000、

1 200、1 600 mg/L。近几年的研究也表明，生活在

采矿场等重金属污染环境中的细菌具有抵抗这些

环境中通常遇到的高浓度重金属的机制[30-31]。由此

可以看出，菌株 MZ-11 对复合重金属的耐受性普遍

高于其他菌株，因此可以认定 MZ-11 是一株复合重

金属的高耐受性菌株。 
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菌株 MZ-11 在 Pb2+、Zn2+、Cr6+的浓度为 500、

600、800 mg/L 时去除率达到了 97.01%、98.79%、

98.90%，这说明菌株 MZ-11 对 Pb2+、Zn2+、Cr6+有

很强的吸附能力。杨卓[32]从污染土壤样品中富集培

养微生物菌株，得到 4 株锌吸附能力较高的菌株，

其中，在 50 mL 浓度为 500 mg/L 的 Zn2+溶液中，

Zn H-2 菌株对锌的吸附率最高，达到 48.30%；其

次是 Zn L-2，吸附率为 42.95%。李同灵等[33]筛选

得到一株能够耐 Pb2+浓度在 1 200 mg/L 的菌株，该

菌株在 Pb2+浓度为 200 mg/L 时去除 Pb2+的能力最

强，达到 80%。通过以上明显看出菌株 MZ-11 的高

吸附能力，可以肯定菌株 MZ-11 具有高效的复合金

属吸附能力。 

通过生物吸附、生物积累等作用，可以使微生

物对重金属离子产生耐受性[34]；重金属与菌体分泌

的大分子物质在菌体表面形成螯合物，降低它们在

环境中的流动性[35]等。本研究筛选得到的 MZ-11

同时对铅、锌、铬具有很强的耐受性，在 MZ-11 吸

附重金属后通过扫描电镜观察到菌体表面有 3 种重

金属元素的大量存在，表明菌株 MZ-11 的高耐受性

与胞外吸附有很大关系，同时还可能涉及到重金属

的胞内积累。赵晓峰[36]从包头市包钢矿区和包头市

白云鄂博铁矿区附近的土壤中筛选分离得到两株

对铅吸附效果相对较好的菌株 E. hirae Qaa 和 P. 

pentosaceus Fe3，两种菌株吸附 Pb2+的主要耐性机

制有表面静电作用、络合反应、离子交换和胞内积

累等；樊霆等[37]从某锌尾砂坝土壤中筛选分离、纯

化得到一株对锌具有较强耐性的菌株 CTB430-1，

CTB430-1 富集 Zn2+主要耐性机制由表面吸附和胞

内富集两部分组成。菌体胞外吸附能力强是菌体耐

重金属毒性的一种自我保护机制，胞外吸附还与生

物表面的大分子物质有关，菌株 MZ-11 的高耐受性

可能与生物表面分泌的多糖、核酸等大分子物质与

重金属作用大大降低其对菌株的毒性有关。史广宇

等[38]发现铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)

吸附铜和铅，这是由于重金属能与菌体分泌到细胞

外的生物大分子发生螯合后形成复合物，这些生物

大分子的主要成分是多糖和蛋白质，具有很好的粘

性，可以促进重金属吸附于菌体细胞表面，是金属

离子与微生物吸附剂间的桥梁；此外，这些分泌物

与重金属发生螯合后可以有效降低重金属的毒性，

从而使吸附后的菌体仍保持饱满的细胞结构。菌株

MZ-11 对铬的耐受性也有可能与 Cr6+的还原有关，

菌株 MZ-11 可能存在一种胞外还原酶，能将有毒的

Cr6+还原为无毒的 Cr3+，因此减少了对菌株的毒性

以及对菌株结构的破坏。韩剑宏等[39]的研究表明菌

株 Micrococcus luteus G-13 对 Cr6+有较强的还原能

力，反应中 Cr6+的降低伴随着 Cr3+的增加，胞外酶

在还原反应中占主要作用。韩剑宏等[39]还发现 G-13

与 Cr6+结合位点主要为羟基、羰基、羧基、–CH、

酰胺基等。所以有可能随着 Cr6+的减少，剩余的吸

附位点会增加，菌株 MZ-11 对铅和锌的吸附增强，

但是在本研究中 Pb2+的吸附效率随着铅、锌、铬浓

度提高到初始浓度的 20 倍时，吸附效率明显下降，

可能与 Zn2+与 Pb2+对吸附位点的竞争有关，微生物

耐受重金属机制比较复杂，通常是多种机制协同作

用，微生物可以通过固定、络合或解毒作用改变重

金属的迁移能力和生物有效性[40]。菌株 MZ-11 有如

此高的复合耐性和吸附能力，可以猜测其必定拥有

特有的重金属耐受机制，深入研究阐明其机理[41]，

可以更好地发挥菌株 MZ-11 在复合重金属污染土

壤修复研究及应用中的巨大潜力。 
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